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LUWIREP
LUWIREP® 70 Instructiuni

Pasul 1: Curatarea si slefuirea Atentie: Nu deterioraf niciodatd materialul nedeteriorat!

Curatati suprafata de materiale neaderente si murdarie. _
Indepartati contaminantele uleioase cu ,LUTZE Cleaner”.

Slefuiti si slefuiti zona. Tranzitia catre materialul vechi trebuie
sa fie la un unghi de cel putin 45°.

Indepértati praful de slefuire.
Recomandare.

Discuri de slefuit din fibre, granulatie 24
Vitezd maxima a rasnifei: 1.500 rom

Pasul 2: Aplicati grundul

Aplicati un strat subtire si uniform de grund de cauciuc LUWIREP
pe zona rugoasa si lasati grundul sa se usuce
timp de aproximativ 15 minute*.

Va rugam sd retineti:

Pentru suprafete diferite, pot fi necesare alte grunauri.
Contactati-ne pentru a gasi cel mar bun produs posibil
pentru aplicatia dumneavoastia.

Impingeti afara o parte din material fard duza de amestecare,
pentru a uniformiza ambele pistoane.
Asigurati-va ca ambele deschideri nu sunt blocate cu material Tntarit.

Recomandare:

Folositiofavetd care poate fi aruncata.
Asigurafi-vd cd amestecali infotdeauna ambele
componente manual pentru a permite intarirea.
LUWIREP poate fi eliminat ca deseu menajer sau
comercial dacd se intareste.

Apasati duza de amestecare si fixati-o (clic!).

Cartuse de 400 ml:  Foloseste inelul transparent original
Cartuse de 50 ml: Rasuciti capacul gri de pe duza

Tnainte de pasul urmator, asigurafi-va cd locul de reparare este pregatit pentru aplicare. Pregatit
cartuse suplimentare (pasul 3) si plasat-le in apropiere, daca este nevoie de mai multe.

* Timpul real va depinde intotdeauna de temperaturd, nivelul de umiditate, grosimea reparatiei si alte influente din jur.
Tor timpii menfionati pot fi utifizati doar ca indicatori.
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Pasul 4: Umplerea
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Materialul care va ajunge pe suprafete nepregatite va fi usor de indepdriat dupa intarire.

LUWIREP 70 trebuie procesat rapid.

Daca opriti aplicarea, riscul de erori de amestecare creste rapid.

Duza va fi sigilata in cateva secunde. Daca trebuie sa opriti

procesul, inlocuiti duza de-amestecare(pasul 3b) Tnainte de a continua.

Incepelj sa umpleti duza de amestecare.
Impingeti putin material pentru a asigura amestecarea completa

a acestuia si continuati la locul de reparare fara intrerupere.

Pasul 5: Intdrire si macinare
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LUWIREP 70 va genera caldura de panala ~ 60 °C
in primele minute dupa aplicare. Se poate macina dupa ce
temperatura scade la temperatura camerei (~ 20 °C).

Recomandare:

Discuri de slefuit din fibre, granulatie 24
oo Viteza maximd a résnitei: 1.500 rpm

Exemplu:
La o reparatie cu grosimea de 4 mm, materialul de intarire va putea fi slefuit dupa 15-20 de minute*.
Daca praful nu pare uscat, lasati zona sa se raceasca inca 5-10 minute*.

Locul de reparatie finalizat

Dupé finalizarea lucrarii, reparatia este deja suficient de rezistenta
pentru a rezista la solicitari ,normale”.

Aproape 100% din rezistenta finala va fi atinsa dupa 2 ore*.

Depozitare:

A se pastra la loc uscat, la temperatura camerei. Cartusele LUWIREP nu trebuie expuse niciodata la temperaturi de inghet!
Cartusele originale pot fi pastrate in punga de aluminiu nedeteriorata pana la I8 Tuni de la data fabricatiei.
Dupa deschidere, materialul este inca valid timp de 6 luni.

Daca a mai ramas suficient material ntr-un cartus pentru urmatoarea reparatie, detasati duza de amestecare si insurubat
dopul original la loc pentru depozitare. Cand va pregatiti pentru urmatoarea reparatie, utilizati o duza de amestecare noua
incepand cu Pasul 3a.

* Timpul real va depinde intotdeauna de temperaturd, nivelul de umiditate, grosimea reparatiei si alte influente din jur.
Tor timpii menfionati pot fi utilizati doar ca indicatori.
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